KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Jednostronny klej kontaktowy

UZIN DK 230 THERMOCOLL®

Aktywowany cieptem klej kontaktowy do uktadania wyktadzin PVC i PO z wywinieciami przy brzegach

GEOWNE OBSZARY STOSOWANIA:

» Do uktadania z wywinigciami (wyktadzina
podtogowa wywinieta na $ciane z jednego pasma
wyktadziny) wyktadzin z PVC i poliolefinowych, np. w
obiektach o wysokich wymaganich sanitarnych, takich
jak szpitale, domy spokojnej starosci lub sale operacyjne

NADAJE SIE NA / DO:

» wszystkie popularne w budownictwie podtoza takie jak:
podtoza szpachlowane, tynki, ptyty kartonowo-gipsowe,
niepomalowane tapety lub drewno, tworzywa
sztuczne, powiloki, metale itp.

TALETY PRODUKTU / WEASCIWOSCI:

Gotowy do uzycia, klej dyspersyjny do stosowania metodag
jednostronnego klejenia. Bardzo dobra przyczepnos$c¢ dzieki
aktywacji cieptem. Korekty montazu sg mozliwe po
ponownym rozgrzaniu wyktadziny i reaktywaciji kleju.

» aktywowanie cieptem

» dtugi czas klejenia kontaktowego

» trwata przyczepnos¢

DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania

Wiadro z tworzywa sztucznego

Wielko$¢ opakowania

5 kg

Magazynowanie

przynajmniej 12 miesiecy

Kolor biatokremowy
Zuzycie ok. 350 g/m?
Idealna temp. stosowania 18-25

Czas odparowania

ok. 12 godzin*

Czas stosowania

ok. 48 godzin*

Min. temp. stosowania

15 °C na podtozu

Obciazanie

natychmiast*

Spawanie taczen / spoinowanie

po 24 godzinach*

Wytrzymato$¢ koncowa

natychmiast po schtodzeniu*

* W temperaturze 20°C i przy wzglednej wilgotno$ci powietrza 65% w zaleznosciod rodzaju wyktadziny i

chtonnos$ci podtoza.
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UZIN DK 230 THERMOCOLL-

PRZYGOTOWANIE PODEOZA:

Podtoze musi by¢ stabilne, suche, wolne od peknie¢, pytu,
czyste oraz pozbawione wszelkich substancji ostabiajgcych
adhezje.

Przed uzyciem kleju na farbach rozpuszczalnych w wodzie,
zaleca sie wykonanie testu klejenia. Podtoza pylace lub o
wysokiej chtonnosci, takie jak ptyty gipsowo-kartonowe,
powinny by¢ odpowiednio zagruntowane przy uzyciu srodka
gruntujgcego UZIN PE 360. Nalezy doktadnie sprawdzi¢
podtoze zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi
technicznymi; wszelkie stwierdzone wady muszg by¢
zgtaszane. Zagruntowang powierzchnig pozostawi¢ do
wyschniecia.

Nalezy takze zwréci¢ uwage na karty danych technicznych
uzywanych produktéw

SPOSOB STOSOWANIA:

1. Nalezy rownomiernie natozy¢ klej na podtoze za pomoca
pacy zebatej TKB B 1

2. Pozostawi¢ warstwe kleju do odparowania do momentu,
gdy stanie sie przezroczysta (najlepiej przez noc).
Reaktywowa¢ warstwe kleju za pomocg suszarki o mocy
3000 watéw, a takze ogrzac nig wyktadzine. Nastepnie
umiesci¢ wyktadzine precyzyjnie i doktadnie docisng¢ za
pomocg mtotka dociskowego. Mozliwa jest pozniejsza
korekta poprzez ponowne podgrzanie. Po okoto 20
minutach sprawdzi¢ pod katem ewentualnych pustych
przestrzeni i mocno docisnggc.

3. Swieze zabrudzenia klejem usunaé woda.

Aby osiagnac idealne potaczenie klejone, klej musi by¢

odpowiednio aktywowany suszarkg, zgodnie z

wczesniejszym opisem, przed dociskaniem.

WAINE WSKAZOWKI:

» Oryginalnie zapakowany produkt moze by¢
przechowywany w umiarkowanie chtodnym
pomieszczeniu przez 12 miesiecy. Rozpoczete
opakowanianalezy szczelnie zamkng¢ i mozliwie szybko
zuzy¢ ich zawartos¢ Przed uzyciem klej doprowadzi¢ do
temperatury pokojowe;j.

» Najlepsze warunki do stosowania to: temperatura
18-25°C, temperatura podtoza powyzej 15°C i
wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej 65%. Nizsze
temperatury i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzaja,
natomiast wyzsze temperatury i niska wilgotnos¢
powietrza skracajg czas otwarty, czas wigzania i
schniecia

» Wilgotne podtoza mogg powodowac emisje wtérne oraz
emisje zapachow. Dlatego w wypadku szpachlowanych
podtozy nalezy zadbaé¢ o dobre wyschniecie masy
szpachlowej.

» Wyktadziny przed przyklejeniem muszg sie dostatecznie
rozprostowac, zaaklimatyzowac oraz dostosowac do
warunkow klimatycznych zwykle panujgcych w miejscu
ich pozniejszego uzytkowania.

» Aby uzyskac¢ idealng site potaczenia, klej nalezy
przed docisnieciem aktywowac za pomocg dmuchawy
gorgcego powietrza.

» Nalezy stosowac sig do ogolnie uznanych zasad
dotyczacych metod i technik uktadania wykfadzin
podtogowych oraz przestrzega¢ obowigzujacych w
danym kraju norm (np. PN, EN, DIN, VOB, SIA, itp.).
Obowigzujgce wzglednie zalecane do szczegdlnego
przestrzegania sg m.in. nastepujgce normy i instrukcje:

- DIN 18 365 ,Roboty podtogowe wyktadzinowe”, 0O-
Norm B 5236

- Instrukcja TKB ,Ocena i przygotowanie podtozy pod
uktadanie wyktadzin i parkietéw”

- Instrukcja BEB ,Ocena i przygotowanie podtozy”

- Instrukcja TKB ,Przyklejanie wyktadzin podtogowych z
PCV”

- Instrukcja TKB ,Klejenie wyktadzin podtogowych z
elastomeru”

- Instrukcja TKB ,Klejenie wyktadzin podtogowych z
linoleum”

- Instrukcja TKB ,Klejenie tekstylnych wyktadzin
podtogowych”

INAKI JAKOSCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

» Nie zawiera rozpuszczalnikow
» EMICODE EC 1 / Bardzo nieskoemisyjny

SKEAD:

Dyspersje polimerowe, zywice modyfikowane, konserwanty,
wypetniacze mineralne, dodatki i woda.

BHP | OCHRONA SRODOWISKA:

Nie zawiera rozpuszczalnikéw. Podczas stosowania
zasadniczo zaleca sie stosowanie kreméw ochronnych do
rak i wietrzenie pomieszczen roboczych. Po wyschnigeciu
ekologicznie i fizjologicznie nieszkodliwy. Podstawowe
wymagania dotyczace najlepszej mozliwej jakosci powietrza
w pomieszczeniach po posadzce to standardowe warunki
uktadania i dobrze wysuszone podtoza, podktady i
wypetniacze.

USUWANIE ODPADOW:

Zbierz pozostatosci produktu w miare mozliwosci i je zuzyj.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, drég
wodnych lub gleby. Doktadnie opréznione opakowania z
tworzywa sztucznego mozna poddac recyclingowi.
Opakowania z ptynng zawartoscig preparatu oraz
zgromadzonne ptynne resztki sg odpadem specjalnym.
Opakowania z resztkami produktu, ktéry ulegt utwardzeniu,
sa odpadem budowlanym.

Podane tutaj informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkow
panujacych na budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej
pracy zalezy zatem od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze
wykonac¢ probe i zasiegng¢ porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podtogi. Wraz z ukazaniem sige niniejszej karty

informacji o produkcie tracg wazno$¢ wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl
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