KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Podktad wyttumiajacy do pdzniejszego demontaiu

UZIN RR 183 EBOFLOOR

Uktadany luzem podktad stabilizujacy do stabilnych wymiarowo wyktadzin tekstylnych i wyktadzin z

PCV i CV w rolkach.

GEOWNY OBSZAR STOSOWANIA:

» |zolacja akustyczna

» Podniesienie komfortu chodzenia i uzytkowania
pomieszczenia

NADAJE SIE NA/ DO:

» wszystkie rowne, chfonne i niechtonne podioza

» oktadziny uzytkowe, jak np. wyktadziny z PCV / CV,
linoleum, parkiet, podtogi z kamienia i podtogi
ceramiczne,

» podtogi pokryte warstwg powtoki itp.

» pod stabilne wymiarowo wyktadziny tekstylne i wyktadziny
z wtokniny igtowanej bez zadnych ograniczen co do
wielkosci powierzchni

» pod wyktadziny PVC i CV w rolkach do maks. 40 m? -
uktadane w sposoéb ptywanjacy

» upod wyktadziny PVC i CV i z widkniny iglowanej w
rolkach bez ograniczen co do wielkosci powierzchni -
przyklejane na catej powierzchni

» w warunkach umiarkowanej intensywnosci uzytkowania w
pomieszczeniach mieszkalnych i uzytkowych oraz do
budowy stoisk targowych

» pod obcigzenia krzestami na rolkach wg normy DIN EN
12 529 (patrz ,Wazne wskazowki”)

» wykfadziny czyszczonych szamponem na mokro oraz
metoda natryskowg wg RAL 991 A2

TALETY PRODUKTU/ WEASCIWOSCI:

UZIN RR 183 Ebofloor jest elastycznym podktadem
wyttumiajacym do montazu w sposob ptywajacy lub
przyklejany pod wyktadziny tekstylne lub wyktadziny PVC/
CV w rolce. Dzieki bazie z pianki zelowo-laleksowej uzyskuje
sie bardzo duzg poprawe izolacyjnosci akustycznej.
Stabilizujgca sztywnos$¢ wiasna pozwala na dobre roziozenie
nacisku oraz zachowanie stabilnosci wymiarowej, a
elastyczno$¢ dodatkowo poprawia komfort chodzenia.
Podkiad mozna fatwo usung¢ i jest szczegodlnie wygodny w
zastosowaniach remontowych. Do stosowania wewnatrz.

» mozliwo$¢ uktadania luzem, réwno lezy na podtozu

» duza sztywnos$¢ wiasna

» izolacja uderzeniowa, akustyczna i cieplna

» podnosi komfort chodzenia i uzytkowania pomieszczenia
» w fatwy sposéb mozna usung¢ podkiad

DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania Rolka

Wielko$¢ dostawy 2,0 mx25m =50 m?

Magazynowanie min. 24 miesigce

Kolor jasnozielony
Waga rolki ok. 90 kg (netto)
Ciezar powierzchniowy ok. 1,7 kg/m?
Grubos¢ ok. 4 mm

Wspotczynnik przenikania ciepta | 13,16 W/m?K (U)**

Opér cieplny 0,076 m*K/W (R)**

Min. temp. stosowania 15 °C na podtozu

Poprawa izolacyjnosci od

dzwigkéw uderzeniowych ok. 26 dB

* Zgodnie z EN ISO 10140 bez wyktadziny, patrz ,Wazne informacje”.
** Zaodnie z norma EN 12 667, patrz .Wazne informacie”.
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ROZSZERZONY ZAKRES ZASTOSOWANIA:

» |zolacja cieplna
» Mozliwo$¢ tatwego usuniecia
» Podktad rozdzielajgcy

PRZYGOTOWANIE PODEOZA:

Podtoze musi by¢ rowne, mocne, bez spekan, suche, czyste
i wolne od substancji moggcych zmniejsza¢ przyczepnosc.
Podtoze sprawdzi¢ w oparciu o obowigzujgce normy

i odpowiednie instrukcje. W razie stwierdzenia niezgodnosci
nalezy zgtosi¢ zastrzezenia. Stare wyktadziny muszg mocno
przylegaé na catej powierzchni i by¢ wolne od warstw
srodkéw do konserwaciji i antyadhezyjnych. W przypadku
ptytek ceramicznych fugi nie mogg by¢ szersze niz 1 mm.
Stare podtoza nalezy w zaleznosci od zastosowania
doktadnie odkurzy¢, a nastepnie zagruntowac i
szpachlowac. W zalezno$ci od rodzaju i przeznaczenia
podtoza nalezy zastosowac¢ odpowiednie srodki gruntujgce
oraz masy szpachlowe z oferty produktéw UZIN. Srodek
gruntujgcy oraz mase szpachlowg pozostawi¢ do
wyschniecia.

Nalezy stosowac¢ sie do uwag zamieszczonych w kartach
technicznych zastosowanych produktéw UZIN.

SPOSOB STOSOWANIA:

Uktadanie podkftadu luzem:

1. Przed utozeniem rolki, aklimatyzowac przez co najmniej
24 godziny w pomieszczeniach, w ktérych bedg utozone.

2. Pasma podkiadu uktada¢ mocng strong z widkniny
poliestrowej do gory, rownolegle do przewidzianego
kierunku uktadania pasm wyktadziny podtogowe;j i
odpowiednio przycig¢. W razie potrzeby przycigé
koncéwki. Brzegi wzdtuzne moga z reguty pozostac bez
przycinania, nalezy jednak podiozyé¢ pod nie pasek
papieru. Zachowac odstep co najmniej 3 mm od
wszystkich pionowych elementéw budowlanych.

3. W obszarze drzwi pasmo podktadu zamocowaé
samoprzylepna tasma klejacg lub zainstalowac listwe
koncowa.

Przyklejanie podkfadu do podtoza:

2. Pasma podktadu uktada¢ mocng strong z wtdkniny
poliestrowej do géry réwnolegle do przewidzianego
kierunku uktadania pasm wyktadziny podtogowej i
zgrubnie przycia¢. W razie potrzeby przycig¢ koncowki.
Brzegi moga z reguty pozostac bez przycinania.
Zachowac odstep co najmniej 3 mm od wszystkich
pionowych elementéw budowlanych.

3. Uktadanie podktadu odbywa sie zgodnie z ogdlnie
przyjetymi zasadami obowigzujgcymi podczas
wykonawstwa robot parkieciarskich oraz robot
potogowych wykfadzinowych. Nalezy stosowac¢ sie do
uwag zamieszczonych w kartach technicznych
zastosowanych klejéw (patrz dane techniczne klejéw).
W razie potrzeby przycig¢ koncowki. Brzegi wzdtuzne
moga z reguly pozostac bez przycinania, nalezy jednak
podtozy¢ pod nie pasek papieru. Zachowacé odstep co

najmniej 3 mm od wszystkich pionowych elementéw
budowlanych.

Przyklejanie pasm wyktadziny wierzchniej na podktadzie:

4. Nowa wykladzine nalezy utozy¢ na podktadzie zgodnie z
0golnymi zasadami obowigzujgcymi podczas
wykonywania robét potogowych wyktadzinowych.
tgczenia poszczegdlnych brytdow wyktadziny prowadzic¢
rébwnolegle do taczenh podktadu, ale przesuniete
wzgledem nich o co najmniej 50 cm. Informacje o
odpowiednim kleju znajdujg sie w tabeli ,Dane
techniczne klejow”

Czas
Rodzaj oktadziny  Klej Uzebienie odparowania Luiycie
wstepnego

UZIN RR 183
Ebofloor na UZIN . ok. 400
podiozach uzes B ok-15min. |/ e
niechtonnych

UZIN

Uz 88
UZIN RR 183

UZIN
Eboflc?or na KE A1 10 - 20 Min. ok. 250
podtozach g/ m?

; 2000S

niechtonnych
Pokrycia
tekstylne / UZIN . ok. 400
Wyktadzina uzes | ok- 15 min. | ma
igtowana

UZIN

Uz 90

Czas odparowania/zuzycie: W temperaturze 20°C i
wilgotno$ci wzglednej 65% w pojemnikach z klejem o
kontrolowanej temperaturze.

WAINE WSKAZOWKI:

» Rolki w pozycji stojgcej mogg by¢ przechowywane w
suchym, umiarkowanie chtodnym miejscu przez co
najmniej 24 miesigce. Rolki sktadowa¢ w pozycji
stojgcej, unika¢ powstawania odcisniec.

» Najlepsze warunki do obrébki: temperatura 18-25°C,
temperatura podtoza powyzej 15°C i wilgotnosé
wzgledna powietrza ponizej 75%. Niskie temperatury i
wysoka wilgotnosé powietrza wydtuzajg, a wysokie
temperatury i niska wilgotno$¢ powietrza skracajg czas
otwarty oraz czas wigzania i schnigcia zastosowanych
klejow.

» Na podktadach mozna ukfadac tylko wyktadziny, ktére
dopuszczone zostaty do tego celu przez ich producenta.
W razie watpliwosci zalecamy zasiegngé¢ porady
techniczne;.

» tjczenia poszczegolnych brytéw wyktadziny powinny
by¢ prowadzone réwnolegle do tgczen podktadu, ale
przesuniete wzgledem nich o ok. 50 cm.

Podane tutaj informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkow
panujacych na budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej
pracy zalezy zatem od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze
wykonac¢ probe i zasiegng¢ porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podtogi. Wraz z ukazaniem sige niniejszej karty

informacji o produkcie tracg wazno$¢ wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl
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» Konstrukcja podtoza pod podtogi drewniane musi by¢
sucha. Nalezy zapewni¢ odpowiednie przewietrzanie/
wentylowanie pustych przestrzeni, np. poprzez
usuniecie istniejacych brzegowych tasm do dylatacji lub
poprzez zamontowanie specjalnych listew
przypodiogowych wyposazonych w otwory wentylacyjne.

» Na podtogach z ogrzewaniem podtogowym opor ciepiny
wyktadziny nie powinien by¢ zgodnie z normg DIN 66
095 wiekszy niz 0,15 m2K/W. Opdr cieplny podwdjnej
warstwy skfadajgcej sie z podktadu i oktadziny jest sumg
poszczegolnych wartosci oporow cieplnych. W
przypadku przekroczenia wartosci 0,15 m2K/W dziatanie
ogrzewania podiogowego moze by¢ stabsze.

» W przypadku zastosowania UZIN RR 183 Ebofloor na
podtodze z ogrzewaniem podtogowym wymagane jest
przyklejenie podktadu na catej powierzchni.

» Podane wartosci poprawy izolacyjnosci akustycznej sg
wartosciami orientacyjnymi okreslonymi w warunkach
normatywnych. Ze wzgledu na indywidualne dla
kazdego budynku wtasciwosci akustyczne i
zastosowane materiaty i konstrukcje rzeczywiste
warto$ci moga sie rézni¢. W celu okres$lenia rzeczywistej
poprawy izolacji akustycznej konieczne sg pomiary i ich
analiza w warunkach rzeczywistych.

» Pod stabilne wymiarowo wykfadziny tekstylne podktad
mozna stosowac¢ bez ograniczen co do wielkosci
powierzchni, pod wyktadziny z PCV i CV w rolkach na
powierzchni do maks. 40 m? / pomieszczenie.

» W przypadku zastosowania pod obcigzenia krzestami na
rolkach, UZIN RR 183 Ebofloor nalezy przyklei¢ na catej
powierzchni.

» Odpornosc¢ wyktadzin na wgniecenia oraz obcigzanie
krzestami biurowymi na rolkach moze ulec zmianie po
przyklejeniu ich na podktadach wyttumiajgcych. W tej
kwestii nalezy skontaktowac sie z producentem
wyktadziny i zasiegng¢ porady technicznej. Na
stanowiskach pracy z krzestami na rolkach nalezy
zastosowac specjalne maty akrylowe.

» Nie nadajg sie do uktadania luzem pod wyktadzinami
tekstylnymi o duzym naprezeniu wewnetrznym i z
rozciagajgcym sie raportem wzoru, ani pod
wyktadzinami ze sktonnos$cig do kurczenia sie, ani pod
wyktadzinami z kauczuku, linoleum i poliolefinu, ani pod
oktadzinami z ptytek ceramicznych.

» Nie mozna catkowicie wykluczy¢ odznaczania sie
struktury istniejacych wyktadzin podtogowych oraz
stykéw podktadu UZIN RR 183 Ebofloor na wrazliwych
na takie zjawisko wyktadzinach podtogowych lub na
wzglednie cienkich wyktadzinach.

» Nalezy stosowac sig¢ do ogodlnie uznanych zasad
dotyczgcych metod i technik uktadania parkietow oraz
przestrzegac¢ obowigzujacych w danym kraju norm (np.
PN, EN, DIN, VOB, ONORM, SIA, itp.). Obowigzujace
wzglednie zalecane do szczegdlnego przestrzegania sg
m.in. nastepujace normy i instrukcje: )

» DIN 18 365 ,Roboty podtogowe wyktadzinowe”, ONORM
B 5236

» Instrukcja ZDB ,Elastyczne wykfadziny podtogowe,
tekstylne wyktadziny podtogowe oraz parkiety na
konstrukcjach podtég z ogrzewaniem podtogowym”

» Instrukcja TKB/FCIO ,Ocena i przygotowanie podtozy
pod uktadanie wyktadzin i parkietow”

» Instrukcja BEB ,Ocena i przygotowanie podtozy”

» Instrukcja TKB/FCIO ,Klejenie tekstylnych wyktadzin
podtogowych”

INAKI JAKOSCI & ZNAKI EKOLOGICINE
» EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

SKEAD:

Zelowa pianka lateksowa z polarem poliestrowym na
wierzchu.

BHP | OCHRONA SRODOWISKA:

Sam produkt nie wymaga zadnych specjalnych srodkéw
bezpieczenstwa w miejscu pracy. Nalezy stosowac¢ sie do
uwag dotyczgcych BHP i ochrony srodowiska zawartych w
kartach technicznych zastosowanych materiatéw do
uktadania podtog.

USUWANIE ODPADOW:

Pozostatosci po cieciu podkfadu, jak réwniez wyktadzina
sklejona z podktadem stanowig odpad budowlany.

Podane tutaj informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkow
panujacych na budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej
pracy zalezy zatem od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze
wykonac¢ probe i zasiegng¢ porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podtogi. Wraz z ukazaniem sige niniejszej karty
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