KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Specjalny system tasm do przyklejania profili wklestych z PCV

Remur 95

GEOWNY OBSZAR STOSOWANIA:

» Jednorodne wyktadziny podtogowe z PCV o gruboéci do 2,5 mm
» Niejednorodne wyktadziny podtogowe z PCV o grubosci do 2,5 mm
» Wyktadziny z CV o grubosci do 3,5 mm

» Miekkie listwy przypodtogowe z PCV z gtadkim spodem, takie jak np. DOLLKEN
WL 100

W przypadku innych materiatéw nalezy zasiegna¢ porady techniczne;j.

NADAJE SIE NA/ DO:

» murze z cegiet

» tynku gtadkim . .
» powtokach malarskich LALETY PRODUKTU/ WEASCIWOSCI:

» metalu Wzmocniony metalem specjalny kompozytowy system klejenia do przyklejania z

. zachowaniem stabilnych wymiaréw systemoéw listew przypodtogowych i systemow
» tworzywie sztucznym . S ; )
profili wklestych oraz migkkich listew przypodtogowych z PCV i CV na podtozach

» drewnie gtadkich. Remur umozliwia szybka i czystg prace bez rozpuszczalnikéw. Do
» betonie stosowania wewnatrz.
» ceramice

» gipsie (gruntowanym)
» masie szpachlowej

» stabilizuje wymiary
» nie trzeba stosowac klejow zawierajgcych rozpuszczalniki
» brak wyktadania oraz wstepnego naktadania kleju

DANE TECHNICINE:

Forma opakowania Karton

Magazynowanie 24 miesigce

Kolor srebrny

Czas odparowania Nieograniczony

Mozliwo$¢ wchodzenia natychmiast po przyklejeniu
Szerokos¢ rolki 95 mm

Dtugosé rolki 50 m

Minimalna temperatura

: 15 °C na podtozu
stosowania

Czas na zuzycie natychmiast po przyklejeniu

Spawanie fgczen /
spoinowanie

YV — A e ; aRo/

natychmiast po przyklejeniu

CONTHRLTIG flir < PVC- und CV-Hohlkehl-Systeme
i AUF glatte Untergriinde
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REMUR 95

HINWEISE ZUR VORBEREITUNG:

p Podtoze musi by¢ trwale suche, twarde, nosne, ptaskie, odttuszczone,
oczyszczone z pyhu i silikonu oraz zgodne z obowigzujgcymi w danym
wypadku krajowymi normami (PN, EN, DIN, VOB, OE, SIA).

» Aklimatyzacja: Wyktadzing podiogowa oraz Remur aklimatyzowa¢ w
pomieszczeniu przez 24 godziny w temperaturze co najmniej 18°C.

p Tapety nalezy docigé/usunac na wysokosci przykrywanej przez listwe
przypodtogowa.

» Pyt nalezy zwigza¢ $rodkiem gruntujgcym niezawierajgcym rozpuszczalnikow
(np. UZIN PE 260).

» Przyklejane profile z PCV, migkkie listwy przypodtogowe oraz spody
wyktadzin muszg by¢ w przyklejanych miejscach wolne od pytu, brudu i
tluszczu. Starannie wyczysci¢ i wytrzeé do sucha czysta szmatka.

SPOSOB STOSOWANIA:
1) 4)

p Ulozy¢ wyktadzing PCV na catej powierzchni podtogi az do oznakowania » Odpowiednie profile wkleste z PCV (co najmniej 20 x 20 cm) dociaé zeby

(odstep 10 cm od $ciany), stosujgc sie do zalecen producenta pasowaly, a takze na skos

p» Papier ochronny produktu Remur 95 nacigé 2 cm przy jego dolnej krawedzi i
nastepnie $ciagnac

2)

» Na talerzu do odwijania potozyc tarcze papierowa nie przyjmujaca kleju
» Remur 95 potozy¢ na tarczy papierowej 5)

» Wyczyszczone profile wklgste z PCV przyktadac, zaczynajac od naroznika

» Nastepnie stopniowo dociska¢ do Remur 95, nie ciagnac i nie naprezajac

3)

» Uzywajgc talerza do odwijania, przyklei¢ Remur 95 do $ciany w odstepie 2

mm nad wyktadzing podtogows i starannie docisng¢ przez rozcieranie

UZIN gewahrt 5 Jahre auf alle in der Verarbeitungsanleitung zugesicherten Eigenschaften.

Berlicksichtigen Sie die allgemein anerkannten Regeln des Fachs und der Technik fiir die Bodenbelags-Verlegung der jeweils gliltigen nationalen Normen (EN, DIN, VOB, OE,
SIA)

In jedem Falle miussen vor der Verarbeitung eigene Klebetests vor Ort durchgefiihrt werden. Die Gewahrleistung ist ausgeschlossen, wenn:

ungewohnliche Einflisse, insbesondere chemischer oder mechanischer Art, auf das Produkt einwirken.

eine von der Verarbeitungsanleitung abweichende Nutzung oder Ver arbeitung vorgelegen hat.
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REMUR 95

6)
» Zaczynajac od krawedzi utozonej wyktadziny, przyklei¢ Remur 95 na podtodze
i starannie docisng¢ na catej powierzchni przez rozcieranie

P Profil wklesty z PCV zostanie lekko przykryty (zaktadka)

» W naroznikach uktada¢ Remur 95 na styk

9)

P Czesc¢ $cienng wyktadziny odchyli¢ w dét i zdjaé papier ochronny.

p» Wykiadzine docisna¢ do profilu wklgstego, odchylié do gory i dobrze docisngé
do $ciany na catej powierzchni przez rozcieranie lub watkiem.

7
» Docig¢ pas wyktadziny o szerokosci 19 cm.
» Narozniki wewnetrzne i zewngtrzne docigé za pomoca szablonu i dopasowac

» Kazda dopasowang czes¢ wyktadziny uktada¢ na biezaco

ROZSZRZONE INFORMACIE:
Wyktadziny wywijane na $ciane bez profili podpierajgcych:

W przypadku wywijania wyktadzin na $ciany mozna na podtodze zamiast Remur

95, zastosowa¢ Remur 55. W tym celu nalezy najpierw przyklei¢ na $cianie Remur
95, a na podtodze Remur 55. Po odchyleniu wykfadziny klej mozna nanie$¢

szpachlg zebatg (zachodzac na papier ochronny produktu Remur 55). Nalezy przy
tym na biezaco natychmiast $cigga¢ papier ochronny z Remur 55, aby powstata
8) czysta krawedz przejéciowa.

» Sciagnag papier ochronny z Remur 95 przyklejonego do podtogi Po odparowaniu warstwy kleju mozna ostroznie utozyé wyktadzine i jg docisngé

p Pasek wyktadziny przytozy¢ do krawedzi utozonej wyktadziny podtogowej przy brzegach. Nastepnie zdjaé papier ochronny z Remur 95 z czegsci $ciennej,

» Dobrze docisnaé na catej powierzchni przez rozcieranie lub watkiem wywing¢ wyktadzing do géry i dobrze jg docisna¢ przez rozcieranie albo watkiem.
Wywijanie na $ciane przy ukfadaniu wyktadziny na
wyktadzinie:

Remur 95 przyklei¢ do $ciany i starannie docisng¢ przez rozcieranie. Na istniejacej
i przeznaczonej do ponownego wykorzystania wyktadzinie podtogowej zamiast
produktu Remur uzy¢ systemu klejenia na sucho Sigan 2. Ewentualnie zasiegnac¢
porady technicznej.

UZIN gewahrt 5 Jahre auf alle in der Verarbeitungsanleitung zugesicherten Eigenschaften.

Berlicksichtigen Sie die allgemein anerkannten Regeln des Fachs und der Technik fiir die Bodenbelags-Verlegung der jeweils gliltigen nationalen Normen (EN, DIN, VOB, OE,
SIA)

In jedem Falle miussen vor der Verarbeitung eigene Klebetests vor Ort durchgefiihrt werden. Die Gewahrleistung ist ausgeschlossen, wenn:

ungewohnliche Einflisse, insbesondere chemischer oder mechanischer Art, auf das Produkt einwirken.

eine von der Verarbeitungsanleitung abweichende Nutzung oder Ver arbeitung vorgelegen hat.
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REMUR 95

WAZNE WSKAZOWKI:
Przechowywanie:

Przechowywac, stawiajgc na chronionej powierzchni w chtodnym i suchym miejscu

bez bezposredniego nastonecznienia.

» W przypadku pdzniejszego usuwania wyktadzin przyklejonych produktem
Remur na podifozu mogg pozosta¢ resztki kleju. W przypadku, gdy podtoza
majg by¢ wykorzystywane w przysztosci w pierwotnym stanie, nalezy
zasiegna¢ porady w zakresie technologii.

» Ze wzgledu na duzg liczbe spodow wyktadzin oraz réznych ich struktur,
nalezy przed zastosowaniem przeprowadzi¢ we wtasnym zakresie proby
przyczepnosci i w razie potrzeby zasiegngé¢ porady w zakresie technologii.

Gwarancja:

Firma UZIN udziela 5 lat gwarancji na wszystkie

witasciwosci produktu przyrzeczone w instrukcji stosowania.

p Nalezy stosowac sig do ogdlnie uznanych zasad dotyczacych metod i technik
uktadania wyktadzin podtogowych oraz przestrzega¢ obowiazujgcych w
danym kraju norm (EN, DIN, VOB, OE, SIA)

p Przed rozpoczgciem stosowania nalezy w kazdym przypadku na miejscu
przeprowadzi¢ testy klejenia.

Gwarancja nie przystuguje, gdy:

p na produkt oddziatujg czynniki zwykle niewystepujace, szczegoinie
pochodzenia chemicznego lub mechanicznego;

p produkt zostat uzyty lub wykorzystany w sposéb niezgodny z instrukcijg
stosowania;

p» Remur 95 zastosowano na schodach;

p na Remur 95 oddziatywata bedzie wilgoc;

» wyktadzing podtogowa utozono, naciagajac/naprezajac ja;

» uktadanie odbywato sig w temperaturze ponizej 18°C (na $cianie lub
podtodze);

» Remur 95 zastosowano w obszarach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza;

» wzglednie poddanych obcigzeniom termicznym (np. ogrody zimowe).

UZIN gewahrt 5 Jahre auf alle in der Verarbeitungsanleitung zugesicherten Eigenschaften.

« Beriicksichtigen Sie die allgemein anerkannten Regeln des Fachs und der Technik fir die Bodenbelags-Verlegung der jeweils gliltigen nationalen Normen (EN, DIN, VOB, OE,
SIA)
In jedem Falle miussen vor der Verarbeitung eigene Klebetests vor Ort durchgefiihrt werden. Die Gewahrleistung ist ausgeschlossen, wenn:

« ungewohnliche Einfliisse, insbesondere chemischer oder mechanischer Art, auf das Produkt einwirken.

« eine von der Verarbeitungsanleitung abweichende Nutzung oder Ver arbeitung vorgelegen hat.
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