KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Wszechstronna masa niwelujaca FusionTec

Samopoziomujgca, niemal bezskurczowa masa wyréwnujgca do podtdg, umozliwiajgca szybkie
uktadanie oktadzin. Przeznaczona do wszystkich rodzajow wyktadzin i podtég drewnianych,

odpowiednia do warstw o grubosci od 0 do 20 mm.

GEOWNY OBSZAR STOSOWANIA:

» Szpachlowanie i wyrbwnywanie podtozy, w tym
niestabilnych podtozy starych oraz mieszanych, w
ramach renowacji, przygotowujgc powierzchnig pod
ukfadanie wyktadzin tekstylnych, elastycznych oraz
podtég drewnianych.

» Szpachlowanie i wyréwnywanie podtozy w projektach
obiektowych — dzieki bardzo dtugiemu czasowi obrébki
doskonale nadaje sie do zastosowania na budowach z
aplikacjg pompa.

» Przeznaczona do warstw o grubosci od 0 do 20 mm.

NADAJE SIE NA / DO:

» Jastrychy cementowe, anhydrytowe oraz na betonie.

» Stare podtoza z mocno przywartymi, wodoodpornymi
resztkami klejow lub mas szpachlowych.

» |Istniejgce i nowe ptyty wiorowe P4-P7 lub OSB 2-OSB 4,
przykrecone lub utozone ptywajgco.

» Istniejgce ptytki ceramiczne, kamien naturalny, lastriko i
podobne materiaty.

» Istniejgce i nowe jastrychy asfaltowe IC10 oraz IC15.
» Jastrychy magnezjowe i ksylolitowe (warunkowo).

» Jastrychy prefabrykowane, np. z ptyt gipsowo-
widknowych.

» Podtogi z ogrzewaniem wodnym lub cienkowarstwowe
systemy grzewcze.

» Odpornosc¢ na obciazenia rolkami krzeset biurowych
zgodnie z normg DIN EN 12 529 od grubosci warstwy 1
mm.

» Wysoka odpornos¢ na obcigzenia w pomieszczeniach
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej, takich jak
biurowce czy budynki mieszkalne.
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ZALETY PRODUKTU/ WEASCIWOSCI:

Samopoziomujgca masa szpachlowa w technologii
FusionTec o bardzo dobrej rozptywnosci i szybkiej gotowosci
do uktadania. Dzieki bardzo dtugiemu czasowi obrébki
umozliwia fatwe zastosowanie w catym zakresie grubosci
warstw. Niemal bezskurczowa masa wyréwnujaca,
uniwersalna do stosowania na réznorodnych podfozach
budowlanych, pomimo wysokiej wytrzymatosci jest tatwa do
szlifowania — idealne rozwigzanie w przypadku napietych
harmonogramoéw prac budowlanych. Mozliwo$é podawania
pompa, przeznaczona do uzytku wewnetrznego.

» Bardzo diugi czas obrébki, idealna do podawania pompa
oraz w wyzszych temperaturach przetwarzania.

» Wysoka odporno$¢ na obcigzenia, np. zastosowanie w

DA‘N{iqumlempcznoéci publicznej i przemystowych.
» Niemalbezskurezowg—————————————————

Forma opakowania

Worek papierowy

Wielko$¢ opakowania

20 kg

Magazynowanie

9 miesiecy

llos¢ wody 4,25 - 4,5 litra na worek 20 kg.
Kolor jasnoszary

> -~
Zuzycie ok. 1,5 kg/m?/mm grubosci

warstwy

Idealna temp. stosowania

15-25°C

Czas na zuzycie

ok. 40 minut*

Mozliwo$¢ wchodzenia

po ok. 3 godzinach*

Uktadanie wyktadziny

po ok. 8 godzinach*

Min. temp. stosowania

15 °C na podtozu

Rozptyw

ok. 1,5 kg/m?/mm Schichtdicke

Odpornos¢ ogniowa

A1fl zgodnie z DIN EN 13
501-1

*W temperaturze 20°C i wilgotnoéci wzalenei powietrza 65%. patrz "qotowo$¢ do uktadania otadzin”

UZIN | A brand of Uzin Utz Group

PL | Uzin Utz Polska sp. z 0.0. | Jaworzynska 287 | PL-59-220 Legnica | Telefon +48 76 723 91 50 | Telefax. +48 76 723 91 51 | e-mail: uzin.pl@uzin-utz.com | Internet

www.uzin.pl


https://pimmam.uzin-utz.com/www.uzin.pl
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PRZYGOTOWANIE PODEOZA:

Podtoze musi by¢ mocne, nosne, suche, bez spekan, czyste
i wolne od substancji mogacych obnizaé przyczepnosc,
takich jak brud, olej czy ttuszcz. Jastrychy cementowe i
anhydrytowe nalezy przeszlifowac i doktadnie odkurzyé.
Podtoze nalezy oceni¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
wytycznymi. W przypadku wykrycia niezgodnosci nalezy
zgtosic¢ zastrzezenia.

Warstwy niestabilne lub zmniejszajace przyczepnos¢, takie
jak srodki oddzielajgce, luzne resztki klejow, mas
szpachlowych, starych powtok czy oktadzin, nalezy usung¢
przez szczotkowanie, szlifowanie, frezowanie lub
Srutowanie. Luzne fragmenty i pyt nalezy starannie
odkurzyc.

W zaleznos$ci od rodzaju i stanu podtoza nalezy zastosowac
odpowiedni grunt z asortymentu produktow UZIN. Natozony
grunt nalezy pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.

Nalezy przestrzegac¢ wytycznych zawartych w kartach
technicznych produktow stosowanych w potgczeniu z
niniejszym produktem.

SPOSOB STOSOWANIA:

1. 4,25-45 litra zimnej, czystej wody wla¢ do czystego
pojemnika. Zawarto$¢ worka (20 kg) wsypywac
stopniowo do wody, energicznie mieszajgc, az do
uzyskania jednolitej, ptynnej masy, pozbawionej grudek.
Do mieszania nalezy uzywa¢ odpowiedniego mieszadta
do mas szpachlowych.

2. Mase wylewaé na wczes$niej przygotowane podtoze i
rébwnomiernie rozprowadza¢ za pomocg gtadkiej kielni,
rakli lub odpowiedniego narzedzia do duzych
powierzchni z zebem R2. W celu poprawy wiasciwosci
rozlewnosci oraz jako$ci powierzchni mozna
odpowietrzy¢ mase, stosujgc watek kolczasty. W miare
mozliwosci pozadang grubos¢ warstwy nalezy naktadac
w jednym cyklu roboczym.

DANE STOSOWANIA:

Grubos¢ warstwy Luiycie ok. Opakowanie / wydajnos¢
1 mm 1,5 kg/m? 20kg /13,3 m?

3 mm 4,5 kg/m? 20kg /4,4 m?

10 mm 15,0 kg/m? 20kg/1,2m?

GOTOWOSC DO UKEADANIA OKEADZINY:

L S . Grubos¢ Gotowosc do
Przewidziana wyktadzina wierzchnia . .
warstwy uktadania oktadziny
przettumacz: Tekstylne i elastyczne |3 mm ok. 8 godzin*
pokrycia podtogowe, oktadziny
ceramiczne i z naturalnego kamienia;
Podtogi drewniane (w potaczeniu z
gruntem 1-sktadnikowym PU)
5 mm ok. 12 godzin*

10 mm ok. 24 godzin*

Wyktadziny tekstylne i elastyczne |3 mm
(W potaczeniu z klejami PU i
STP);

ok. 24 godzin*

Podtogi drewniane(W polaczeniu
z gruntem UZIN PE 390, lub bez
gruntowania))

5 mm ok. 36 godzin*
10 mm ok. 3 dni*
20 mm ok. 5 dni*

WAZNE WSKAZOWKI:

» Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w
suchym miejscu jest trwaty przez co najmniej 9
miesiecy. Wraz z wydtuzeniem czasu przechowywania
moze doj$¢ do wydtuzenia czasu wigzania i schnigcia.
Wiasciwosci utwardzonego materiatu pozostajg jednak
niezmienione. Otworzone opakowania nalezy doktadnie
zamknac i szybko zuzy¢ ich zawartosc¢.

» Najlepsze warunki do obrébki to temperatura 15-25°C i
wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej 65%. Niskie
temperatury, wysoka wilgotnos$¢, staba cyrkulacja
powietrza, geste podtoza i duze grubosci warstw
op06zniajg proces wigzania, schniecia i dojrzewania.
Wysokie temperatury, niska wilgotno$¢, intensywna
cyrkulacja powietrza oraz chtonne podtoza
przyspieszaja te procesy. W okresie letnim produkt
nalezy przechowywac¢ w chtodnym miejscu i stosowac
zimng wode.

» Dylatacje, ruchome fugi oraz dylatacje przyscienne
muszg zosta¢ zachowane. Przy elementach pionowych
nalezy zastosowac¢ tasmy dylatacyjne UZIN, aby
zapobiec przedostawaniu sie masy do szczelin
potaczeniowych. Dla warstw o grubosci powyzej 5 mm
stosowanie tasm dylatacyjnych jest konieczne.

» Produkt nadaje sie do aplikacji za pomocg pomp
slimakowych z ciggtym mieszaniem. Zaleca sie
stosowanie pomp wyposazonych w dodatkowe
urzadzenia mieszajgce.

» Pomieszczenia bez podpiwniczenia muszg by¢ zgodnie
z normami zabezpieczone przed podciagajgcg wilgocia.

» Konstrukcja nosna drewnianych podtég musi by¢ sucha,
aby unikna¢ uszkodzen spowodowanych przez gnicie
lub rozwéj plesni. Przy stosowaniu paroszczelnych
wykfadzin nalezy zadba¢ o odpowiednig wentylacje, np.
poprzez usuniecie tasmy dylatacyjnej przy krawedziach i
montaz specjalnych listew przypodtogowych z otworami
wentylacyjnymi.

Podane tutaj informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkow
panujacych na budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej
pracy zalezy zatem od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze
wykonac¢ probe i zasiegng¢ porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podtogi. Wraz z ukazaniem sige niniejszej karty
informacji o produkcie tracg wazno$¢ wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl
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» Minimalna grubos¢ warstwy wynosi 1 mm w przypadku
podtozy narazonych na obcigzenia kotkami krzeset
biurowych (zgodnie z normg DIN EN 12 529). Na
podtozach niechtonnych, takich jak stare jastrychy z
zamknietym, mocno przylegajgcym, wodoodpornym
klejem, zaleca sie aplikacje warstwy o grubosci 2-3 mm.

» W przypadku nakfadania wielowarstwowego kazda
warstwa musi by¢ catkowicie wyschnieta przed
natozeniem kolejnej. Przed kolejnym naktadaniem
powierzchnige nalezy zagruntowac, np. UZIN PE 360
PLUS, i pozostawi¢ grunt do wyschniecia. Kolejna
warstwa nie moze przekraczac grubosci poprzedniej.

» W przypadku warstw powyzej 10 mm oraz na podtozach
wrazliwych na wilgo¢ nalezy stosowac grunty
epoksydowe, takie jak UZIN PE 460 z posypka
kwarcowg.

» Na stabilnych podtozach drewnianych oraz innych
podtozach z fugami nalezy stosowac grunty, np. UZIN
PE 630 lub UZIN PE 650.

» W przypadku starych jastrychéw asfaltowych IC10 i
IC15 oraz ptywajacych ptyt wiérowych P4-P7 lub OSB
2-0OSB 4 maksymalna grubo$¢ warstwy wynosi 10 mm.
W takich przypadkach nalezy zastosowa¢ bezwodne
grunty, np. UZIN PE 412 (dwie warstwy), UZIN PE 460
lub UZIN KR 410 z posypka kwarcowa.

» Na gruntach epoksydowych z posypkg kwarcowg
minimalna grubo$¢ warstwy wynosi 3 mm.

» Pod parkiet minimalna grubo$¢ warstwy wynosi 2 mm.
Nalezy zwroci¢ szczegodlng uwage na odpowiednie
wyschniecie masy przed klejeniem.

» Produkt nie nadaje sie do stosowania na zewnatrz ani w
pomieszczeniach wilgotnych. Nie jest przeznaczony jako
warstwa uzytkowa — zawsze nalezy zastosowac
wykonczenie.

» Podczas szlifowania mas z technologig Fusion-
Technology powstaje drobny mikroproszek, ktéry musi
by¢ usuniety za pomoca wydajnego odkurzacza
przemystowego, aby zapewni¢ dobrg przyczepnosé
miedzy masa, klejem a wyktadzing.

» Masy szpachlowe nie mogg dostac¢ sie miedzy izolacje a
rury grzewcze, szczegolnie stalowe ocynkowane.
Izolacje mozna przycig¢ dopiero po zakonczeniu prac
szpachlarskich.

» Nalezy przestrzegac ogolnie przyjetych zasad
technicznych oraz obowigzujgcych norm krajowych i
miedzynarodowych (np. EN, DIN, ONORM, SIA)
dotyczgcych montazu parkietow i wyktadzin
podtogowych. Szczegdlne wytyczne:

» DIN 18 365 ,Prace przy uktadaniu podtég”.

» DIN 18 356 ,Prace parkieciarskie”.

» TKB/FCIO - Wytyczne dotyczgce oceny i przygotowania
podtozy dla parkietow i wyktadzin podtogowych.

» BEB - Wytyczne dotyczace oceny i przygotowania
podtozy.

INAKI JAKOSCI € ZNAKI EKOLOGICZNE

» Mieszanki poziomujace na bazie siarczanu wapnia

» EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

» DE-UZ 113 / Przyjazny dla srodowiska o bardzo niskiej
emisyjnosci

SKEAD:

Specjalne spoiwa, kruszywa mineralne, polimery
redyspergowalne, wysokowydajne plastyfikatory i dodatki.

BHP | OCHRONA SRODOWISKA:

Gips kit. Zawsze zaleca sie stosowanie kremu ochronnego.
Przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci.
Przechowywac w suchym i chtodnym miejscu.
Rozszczelnione pojemniki nalezy natychmiast szczelnie
zabezpieczy¢. Podczas mieszania nosi¢ maske
przeciwpytowq i, jesli to konieczne, rekawice ochronne.
Podczas stosowania/schniecia nalezy dobrze wietrzy¢
pomieszczenie. Unikac jedzenia, picia i palenia papieroséow
podczas obrobki produktu. W przypadku kontaktu produktu
z oczami natychmiast przemy¢ oczy duzg iloScig wody. Nie
wylewaé do kanalizacji, drég wodnych ani gruntu. Narzedzia
my¢ wodg z mydtem bezposrednio po uzyciu. Po
wyschnieciu ekologicznie i fizjologicznie nieszkodliwy.
Podstawowe wymagania dotyczgce najlepszej mozliwej
jakosci powietrza w pomieszczeniach po posadzce to
standardowe warunki uktadania i dobrze wysuszone
podfoza, podktady i wypetniacze. Informacje dla alergikéw
pod numerem +49 731 4097-0.

USUWANIE ODPADOW:

Zbierz pozostatosci produktu w miare mozliwosci je zuzyj.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, drég
wodnych lub gleby. Pozostate opréznione pojemniki
papierowe, ktore nie sg wolne od pozostatosci, mozna
poddac recyklingowi. Zebra¢ pozostatosci produktu,
wymieszac¢ z wodg, pozostawi¢ do stwardnienia i utylizaciji
jako odpadéw budowlanych.

Podane tutaj informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkow
panujacych na budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej
pracy zalezy zatem od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze
wykonac¢ probe i zasiegng¢ porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podtogi. Wraz z ukazaniem sige niniejszej karty
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