KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Dodatek do jastrychu na bazie dyspers;ji

UZIN AS 31

Koncentrat do plastyfikacji tradycyjnych jastrychéw cementowych oraz jastrychéw z zastosowaniem

szybkiego cementu UZIN

GEOWNY OBSZAR STOSOWANIA:

» dodatek do jastrychow do plastyfikacji jastrychow
cementowych o klasie wytrzymatos$ci na zginanie co
najmniej CT-F4 zgodnie z DIN EN 13813

» dodatek do jastrychow do plastyfikacji jastrychow
wykonywanych z zastosowaniem szybkich cementéw
UZIN

NADAJE SIE NA/ DO:

» jastrychy zespolone zgodnie z DIN 18 560 — czes¢ 3

» jastrychy na warstwie rozdzielajgcej zgodnie z DIN 18
560 — czesc¢ 4

» jastrychy na warstwie izolacyjnej zgodnie z DIN 18 560 —
czesc 2

» jastrychy grzewcze na warstwie izolacyjnej zgodnie z DIN
18 560 — czes¢ 2

» wodne ogrzewanie podtogowe

LEED®
CONTRIBUTING
PRODUCT

TALETY PRODUKTU/ WEASCIWOSCI:

UZIN AS 31 to plastyfikator do zapraw jastrychowych,
zapewniajacy bardzo dobrg urabialnosé¢ oraz fatwe
rozcigganie i zacieranie jastrychu. Umozliwia wyrazne
ograniczenie ilosci wody zarobowej. Poprawiona
konsystencja mieszanki przektada sie na uzyskanie zwartej,
jednorodnej struktury jastrychu po zwigzaniu. Zmniejsza
ryzyko powstawania pustek powietrznych w jastrychu.
Produkt przeznaczony do stosowania wewnatrz oraz na
zewnatrz pomieszczen.

» wysoka skutecznos¢ plastyfikujaca

» redukuje zapotrzebowanie na wode zarobowg

» do jastrychéw cementowych i anhydrytowych

» bardzo wydajny

» zapewnia jednorodng, zwartg strukture jastrychu
» nie powoduje korozji rur ogrzewania podtogowego

DANE TECHNICINE:

Forma opakowania Szrt)slégr\:ngncl,e z tworzywa
Wielkos¢ opakowania 18 kg

Magazynowanie 12 miesiecy
Wspotczynnik w/c max.0,55

Kolor niebieski

Min. temp. stosowania 15 °C na podtozu

0,06-0,1% (wzgledem masy

Dozowanie
cementu)
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UZIN AS 31

PRZYGOTOWANIE PODEOZA:

Podtoze nalezy sprawdzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i wytycznymi technicznymi, a wszelkie stwierdzone
usterki zgtosi¢ jako uwagi. Mozliwe odksztatcenia podtoza
powinny by¢ w jak najwiekszym stopniu zakohczone przed
rozpoczeciem prac.

Zastosowanie w jastrychu zespolonym:

W zaleznosci od rodzaju podioza nalezy je szczotkowac,
szlifowac, frezowac lub piaskowac, usuwac luzne materiaty i
doktadnie odkurzy¢ powierzchnie. Na wszystkich
wznoszacych sig elementach budowlanych zamontowaé
tasmy dylatacyjne UZIN 8/100. Beton kilkakrotnie zwilzy¢
wodg. Przygotowac¢ warstwe sczepna, i nanies¢ jg twardym
szczotkg na matowo wilgotny lub prawidtowo zagruntowany
beton.Zaprawe jastrychowa nanosi¢ natychmiast ,mokre w
mokre”.

Zastosowanie na warstwie rozdzielajgcej lub izolacyjnej:

Na wszystkich wznoszacych sie elementach budowlanych
zamontowac tasmy dylatacyjne UZIN 8/100. Podtoze nosne
doktadnie oczysci¢. Warstwe rozdzielajaca utozy¢ bez fatd i
z odpowiednim zakryciem w miejscach tgczen.Materiaty
izolacyjne o odpowiedniej sztywno$ci dynamicznej utozyc
réwnomiernie i ptasko. Nalezy prawidtowo uwzglednic
zakrycie rur grzewczych, pasy brzegowe oraz fugi
ograniczajace pola i fugi dylatacyjne.

Nalezy przestrzegac¢ informacji zawartych w kartach
technicznych wszystkich stosowanych produktéw.

SPOSOB STOSOWANIA:

1. UZIN AS 31 nalezy dozowa¢ w podanej ilosci
bezposrednio do pompy do jastrychu wraz z wodg
zarobowa.

2. llos¢ potrzebnej wody zalezy od wilgotnosci piasku oraz
od ilosci dodanego UZIN AS 31 (nalezy uwzgledni¢ w/z
max. 0,55). Konsystencja zaprawy powinna by¢
ziemisto-wilgotna do plastycznej, nie nalezy mieszaé
zbyt rzadkiej mieszanki. Wyzsze wartosci w/z prowadzg
do obnizenia wytrzymatosci. Przy proporcjach mieszanki
cement : piasek = 1 : 6 zalecana dawka wynosi 30-50 g
UZIN AS 31 na jedng porcje pompy. (Cement CEM |
42,5 N lub CEM 11 42,5 N, piasek do jastrychow 0/8 mm,
linia przesiewu A/B).Czas mieszania wynosi co najmniej
2 minuty na porcje od momentu dodania UZIN AS 31.
Aby osiagna¢ wysoka twardos$¢ powierzchni, jastrych
nalezy wygtadza¢ maszynowo.

3. Przerwy w pracy: mieszarke, pompe i weze nalezy
natychmiast opréznic i oczysci¢. Zaprawe nalezy szybko
nanosi¢, rozktada¢, zageszczac i wygtadzac.

4. Wilgotnos¢ resztkowa powinna by¢ okreslona za
pomocg pomiaru KRL zgodnie z TKB-Merkblatt 18
KRL-Methode”. Gotowo$¢ do uktadania podiogi osigga
sie przy 80% r. f.Jezeli gotowos¢ do uktadania pokrycia
podtogowego jest okreslana metodg CM, nalezy
postepowac zgodnie z BEB-Merkblatt ,Arbeitsanweisung
CM-Messung. (Czas pomiaru: 10 minut, probka: 50 g).

Proporcja mieszania Cement UZIN AS 31
1:5 62,5 kg 0,06 - 0,1 % (40 - 60 ml)
1:6 50 kg 0,06 - 0,1 % (30 - 50 ml)
Proporcje mieszania Anhydryt UZIN AS 31
1:3 100 kg 50 ml
1:4 75 kg 50 ml

WALINE WSKAZOWKI:

» Oryginalnie zapakowany produkt moze by¢
przechowywany w umiarkowanie chtodnym
pomieszczeniu przez co najmniej 12 miesiecy.

» Wiasciwosci techniczne jastrychu wykonanego na
budowie muszg zostaé sprawdzone w trakcie
pierwszego badania i monitorowane w regularnych
odstepach czasu. Badanie zobowigzany jest
przeprowadzi¢ uktadajacy jastrych. W przypadku
dokonania zmian surowcow wyjsciowych nalezy
ponownie wykona¢ pierwsze badanie jastrychu.

» Najkorzystniejsza temperatura stosowania od 10 do
30°C.

» UZIN AS 31 Basic stosowac¢ w postaci nierozcienczone;j.
Zalecane dozowanie odnosi sie zawsze do koncentratu
w postaci nierozcienczonej. Nie miesza¢ z innymi
dodatkami do jastrychow.

» Nalezy unika¢ nadmiernego dozowania, gdyz moze
spowodowac zmniejszenie sie wytrzymatosci.

» Minimalne pokrycie rur grzewczych wynosi dla klasy
wytrzymatosci CT-F4 45 mm.

» Minimalne przykrycie rur ogrzewania podtogowego dla
klasy wytrzymatosci CT-F4 wynosi 45 mm.

» Swiezo utozone jastrychy trzeba chroni¢ przed
wchodzeniem na nie przez 3 dni, a przed obcigzaniem
przez 7 dni (w temp. >10°C i wilg. wzgl. 80%).

» Nalezy stosowac sie do ogdlnie uznanych zasad
dotyczacych metod i technik uktadania parkietow i
wyktadzin podtogowych oraz przestrzegac
obowigzujacych norm krajowych (np. EN, DIN, ONORM,
SIA itp.). Obowigzujace wzglednie zalecane do
szczegoblnego przestrzegania sg m.in. nastepujgce
normy i instrukcje:

- DIN 18 560 ,Jastrychy w budownictwie”

- DIN 18 353 ,Roboty jastrychowe”

- DIN EN 13 813 ,Zaprawy i masy jastrychowe”

- Instrukcja BEB ,Pomiar CM*

- TKB / Instrukcja FCIO 14 ,Jastrychy cementowe
szybkowigzgce i jastrychy cementowe z dodatkami do
jastrychow”

- ,Koordynacja robot przy ogrzewanych konstrukcjach
podtog

INAKI JAKOSCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

» Nie zawiera rozpuszczalnikéw
» EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

SKEAD:

Dyspersje polimerdw, konserwanty, dodatki i woda.

Podane tutaj informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkow
panujacych na budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej
pracy zalezy zatem od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze
wykonac¢ probe i zasiegng¢ porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podtogi. Wraz z ukazaniem sige niniejszej karty

informacji o produkcie tracg wazno$¢ wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl
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UZIN AS 31

BHP | OCHRONA SRODOWISKA:

Nie zawiera rozpuszczalnikow. Podczas stosowania
zasadniczo zaleca sie stosowanie kreméw ochronnych do
rak i wietrzenie pomieszczen roboczych. Podstawowe
wymagania dotyczace najlepszej mozliwej jakosci powietrza
w pomieszczeniach po posadzce to standardowe warunki
uktadania i dobrze wysuszone podtoza, podktady i
wypetniacze.

USUWANIE ODPADOW:

Zbierz pozostatosci produktu w miare mozliwosci i je zuzy;j.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, drog
wodnych lub gleby. Doktadnie opréznione opakowania z
tworzywa sztucznego mozna poddac recyclingowi.
Opakowania z ptynng zawartoscig preparatu oraz
zgromadzonne ptynne resztki sg odpadem specjalnym.
Opakowania z resztkami produktu, ktéry ulegt utwardzeniu,
sa odpadem budowlanym.

Podane tutaj informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkow
panujacych na budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej
pracy zalezy zatem od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze
wykonac¢ probe i zasiegng¢ porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podtogi. Wraz z ukazaniem sige niniejszej karty
informacji o produkcie tracg wazno$¢ wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl
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